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„Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning 

nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, 

meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana 

arvelevõtmiseks“ 
Lisa 2 

 

Järve- ja meremuda ning järvelubja keskmine mahumass sõltuvalt looduslikust 

niiskusest 

 

Looduslik niiskus, % Mahumass, t/m3 Looduslik niiskus, % Mahumass, t/m3 

95,5 1,001 83,0 1,086 

95,0 1,006 82,5 1,086 

94,5 1,011 82,0 1,087 

94,0 1,016 81,5 1,087 

93,5 1,021 81,0 1,087 

93,0 1,026 80,5 1,087 

92,5 1,031 80,0 1,087 

92,0 1,035 79,5 1,088 

91,5 1,040 79,0 1,088 

91,0 1,045 78,5 1,088 

90,5 1,051 78,0 1,088 

90,0 1,054 77,5 1,088 

89,5 1,058 77,0 1,089 

89,0 1,062 76,5 1,089 

88,5 1,066 76,0 1,089 

88,0 1,069 75,5 1,089 

87,5 1,073 75,0 1,089 

87,0 1,077 74,5 1,089 

86,5 1,078 74,0 1,090 

86,0 1,080 73,5 1,090 

85,5 1,081 73,0 1,090 

85,0 1,082 72,5 1,094 

84,5 1,084 72,0 1,114 

84,0 1,086 71,5 1,130 

83,5 1,086   

 


