
 

 

 

KILLUSTIKU OMADUSED ALUSTES 

 

Omadus 

 

Katsestandard 

Terastikuline koostis Kategooria GC 8o/20 EVS-EN 13242 

Petrograafiline kirjeldus  

Määratakse 

katseliselt 

 

EVS-EN 932-3 

Purunemis-kindlus Kategooria EVS-EN 1097-2 

Külmakindlus  Kategooria EVS-EN 1367-1 

Külmakindlus 1%-lises 

NaCl lahuses 
Kategooria EVS-EN 1367-6 

Plaatsustegur Kategooria EVS-EN 933-3 

Peenosiste sisaldus  Kategooria EVS-EN 933-1 

 

 

 

Majandus- ja taristuministri 
3. augusti 2015. a määrus nr 101 

„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” 
Lisa 9 


