
 

RIDAKILLUSTIKU TERASTIKULINE KOOSTIS PINDAMISE 

Segu 

Sõela ava, mm 

20 16 8 4 2 1 0,5 0,063 

Läbib sõela, % täitematerjali massist 

0/16 100 8599 5777 3656 2240 1327 818 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majandus- ja taristuministri 
3. augusti 2015. a määrus nr 101 

„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” 
Lisa 13 


