
 

 

 

 

KATTEKIHTIDE TASASUS 

 

                              

                                Kattekiht/seguliik 

Suurim lubatud ebatäpsus 3 meetri 

pikkuse lati all, mm 

Pikisuunas Põiksuunas 

PEALISKIHT 

Asfaltbetoon (ACsurf) 4 3 

Killustikmastiksasfalt (SMA) ja valuasfalt (MA) 5 4 

Seguri mustsegu (MSE) 7 6 

Teel segatud mustsegu (MSE) 10 7 

ALAKIHT 

Asfaltbetoon (ACbin, ACbase) 5 5 

Mustsegu (MSE) 10 7 

Ühekihilise kattega kõnniteed ja platsid 10 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majandus- ja taristuministri 
3. augusti 2015. a määrus nr 101 

„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” 
Lisa 2 


